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Tehnologie inovatoare

ATLAS WODER E este un material performant, a carui reteta se compune exclusiv
din dispersii polimerice de cea mai inaltd calitate, diluabile cu ap3, filere si ada-
osuri corespunzator selectate. Proportiile bine alese asigura parametrii optimi
ai produsului gata de utilizare, creand un material rezistent la apd si fara fisuri,
denumit membrand hidroizolatoare lichidd cu uscare rapidd. Folosirea acesteia
impreund cu produse suplimentare sub forma de benzi de etanseizare si gulere
de prindere speciale permit obtinerea unei membrane etanse 100 % chiar si pe
suprafetele complicate..

Proprietati

ATLAS WODER E este produs sub forma de pasta gata de utilizare pe baza de
dispersii polimerice, fileri si agenti modificatori.

Uscare rapida - posibilitatea de aplicare a urmatorului strat dupd 1 ord, iar
realizarea placarii ceramice dupa:

- 2 ore in spatii cu umiditate temporara (bai, bucatarii)

- 4 ore pe suprafete expuse apei (balcoane, terase)

Este foarte flexibila — poate fi utilizat pe substraturile realizate in sistemele de
incalzire prin pardoseald si prin perete, precum si pe alte suprafete supuse va-
riatilor dimensionale.

Este rezistentd la aparitia microfisurilor in substrat — datoritd polimerilor speciali,
masa umple fisurile cu latimea de pana la 0,8 mm, ceea ce inseamna ca hidroi-
zolatia rdmane etansa chiar si cand substratul pe care a fost aplicatg, se fisureaza.
Prezintd o aderenta mare la substraturile tipice de constructie - de ex. pentru
beton aprox. 2,2 MPa.

Rezistenta la inghet-dezghet - nu isi pierde proprietatile chiar si dupd ciclului
repetat de inghet-dezghet.

Rezistent la UV, inghet si oboseala.

Strat hidroizolant - creeazd o membrand subtire (trebuie s fie protejat impotriva
deteriorarii mecanice, de ex. trafic pietonal sau impact) — este necesard acoperirea
cu sape, tencuieli sau placari ceramice.

Poate fi utilizat direct sub placi - inlocuieste membranele hidroizolatoare ter-
mosudabile si foliile traditionale, pe care era necesard realizarea sapei inainte
de lipirea placilor.

Material fara imbinari — tip de material ce permite obtinerea unei membrane
continue, fard necesitatea de a crea suprapuneri si imbinari speciale, asa cum are
loc in cazul materialelor din rulouri. Acest lucru permite eliminarea riscului de
aparitie a neetanseitdtilor la imbinari, si permite etansarea usoard a locurilor critice.
Aplicarea la 0 gama larga de temperaturi — posibilitatea de aplicare a materia-
lului la temperatura substratului si a mediului de la 5°C pana la 30°C.

Simplu si usor de aplicat — hidroizolatia sub forma de dispersie necesitd, inainte
de utilizare, doar o omogenizare a continutului. Acesta se aplica usor atat pe
placile de gips-carton, placile OSB, cat si pe tencuielile pe baza de var-ciment
sau ipsos, pe elementele de metal si PVC.

Permite consumul treptat timp de 12 luni - in pofida deschiderii ambalajului
si folosirii partiale, ofera posibilitatea utilizarii pe toatd perioada de valabilitate,
adica 12 luni de la data productiei.

ATLAS WODERE

Membrana hidroizolatoare lichida cu
uscare rapida

= hidroizolatie sub placile de ceramica

= pentru bai, bucatarii, balcoane

= |ipirea placilor ceramice dupd 2 ore - bai, bucatarii si 4 ore
- balcoane
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foarte flexibild, cu aderenta mare

® componenta a setului de produse pentru realizarea

hidroizolatiei
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A PENTRU PERETI §1 PENTRUINTERIOR/  REZISTENTLAINGHET/  APLICARE CU APLICARE CU

‘GROSIME STRAT USOR DE FOLOSIT PARDOSELI GLETIERA PENSULA

Permite controlarea cu usurinta a grosimii stratului aplicat — atat la aplicarea
cu pensula, trafaletul, precum si cu gletiera de otel.

Leaga practic fara contractie — contractia liniard este limitata la minim —in
timpul uscérii nu se dezvoltd fisurile de contractie caracteristice pentru mor-
tarele de ciment.

Destinatia

ATLAS WODER E este destinat realizérii hidroizolatiilor spatiilor umede (bai,
cabine de dus, etc.) precum si ale balcoanelor.

Permite realizarea unei protectii flexibile a colturilor si a rosturilor de dilatare
—impreuna cu BANDA inglobatd si COLTARELE DE ETANSARE ATLAS sau cu banda
si coltarele ATLAS HYDROBAND 3G, protejeaza marginile imbindrilor peretilor si
sapelor podelelor, precum si rosturile de dilatare.

Etanseizeazd suprafetele in jurul peretilor si podelelor, in jurul tranzitiilor
tevilor instalatiei de apa si canalizare — impreuna cu INELELE DE PODEA SAU
PERETE inglobate in acesta.

TIPURI DE HIDROIZOLATII

izolatie externd de tip usor (apa .
curgatoare)
izolatie externd de tip mediu (apd .
stagnantd)
izolatie externd de tip greu (apd sub | aplicati de ex. ATLAS WODER DUO/
presiune) CESAL HYDROLASTIK 2C
izolatie interna de tip usor (apa N
curgdtoare)
izolatie internd de tip mediu (apd .
stagnanta)
izolatie internd de tip greu (apa sub | aplicati de ex. ATLAS WODER DUO/
presiune) CESAL HYDROLASTIK 2C
cladiri de locuinte +
cladiri de utilitate publica, .
Invdtamant, birouri, servicii medicale
cladiri comerciale si de servicii +
cladiri de cult religios +
cladiri industriale si garaje etajate +
depozite industriale +
cladiri de comunicare +
cladiri SPA +
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LOC MONTARE

constructiile individuale)

suprafete cu trafic redus +
suprafete trafic mediu +
suprafete cu trafic intens +
bucétarie, baie, spaldtorie, garaj (in .

terase

aplicati de ex. ATLAS WODER DUO/

CESAL HYDROLASTIK 2C
balcoane, balcoane tip loja +
partile subterane ale cladirii - aplicati de ex. ATLAS WODER DUO/
fundatiile, pivnitele CESAL HYDROLASTIK 2C
scari exterioare cu placi +
scari exterioare cu grinzi, de ex. de .
sprijin
cdi de comunicare (cu exceptia .
scarilor exterioare)
placajele soclurilor cladirilor +

rezervoare tehnologice, bazine,
fantani, jacuzzi, balneotehnologie
(fara folosirea agentilor termici
agresivi)

aplicati de ex. ATLAS WODER DUO/
CESAL HYDROLASTIK 2C

rezervoare pentru apa potabila

aplicati de ex. ATLAS WODER DUO/

CESAL HYDROLASTIK 2C
folositi de ex.
rezervoare pentru bdlegar lichid ATLAS WODER DUO/ CESAL HYDRO-
LASTIK 2C
rezervOare Dentru motoring aplicati de ex. ATLAS WODER DUO/
cervoare pentru ' CESAL HYDROLASTIK 2C
rezervoare comunale ale statiilor de | aplicati de ex. ATLAS WODER DUO/
epurare a apelor uzate CESAL HYDROLASTIK 2C

rezervoare de apd destinate stingerii

aplicati de ex. ATLAS WODER DUO/

incendiilor CESAL HYDROLASTIK 2C
Saune +
incdperi spdlate cu o cantitate mare
de apa (dusuri, spalatorii, carman- +
gerii, etc)
TIP DE SUBSTRAT - standard
pardoseli si substraturi de ciment
substraturi anhidrite +
tencuieli pe bazd ciment, ciment-var
Tencuieli pe bazd de ipsos in zonele N
umede si ude ale incdperilor
zid din beton celular autoclavizat * +
zid din cardmidd sau boltari de N
silicat *
zid din caramida sau boltari de 4
ceramica®
zid din blocheti* +

* tencuirea nu este necesara daca peretele este bine rostuit

TIP DE SUBSTRAT - dificil

I
o
=
beton + o
T o
errazzo +
5
sape uscate din placi de ipsos + =
sape de pardoseald (ciment) cu
incalzire inglobatd, pe apad sau +
electricd
tencuieli cu incélzire sub tencuiald +
placi gips-carton +
pldci gips-fibre +
placi fibro-ciment +
placaj de ceramica sau piatrd N
existent (placd pe placd)**
lacuri pe bazd de rdsind pentru
+
beton, aderente substratul
invelisuri de vopsea din rdsini N
epoxidice
podele din scanduri (grosime N
>25mm)***
placi OSB/3, placi OSB/4 si placi
aglomerate din lemn pe podea +

(grosime > 25 mm)***

pldci OSB/3, placi OSB/4 si placi
aglomerate din lemn pe peretee +
(grosime > 18 mm)***

suprafete metalice si din ote[**** +

suprafete din materiale plastice +

** cu conditia confirmarii portantei si rostuirii complete
*** yscate si nedeformabile
****protejate anticoroziune

Date tehnice

Densitatea produsului kaprox. 1,4 g/cm’

Temperatura substratului si mediu-

S o dela+5°Cpandla+30°C
[ui in timpul lucrarilor

Grosime max. a unui strat 2mm

Grosime min. / max. a invelisului

A I mm/3mm
etanseizant

Timp de uscare < 30 minute

Aplicarea urmdtorului strat dupé aprox. 1 ord

Executarea stratului de protectie —
punerea placilor:
-pentru izolatia impotriva umiditatii
-pentru izolatia impotriva apei

- minim dupa 2 h*
- minim dupa 4 h*

*timpi stabiliti pentru temperatura de 20 °C si umiditatea de 55% - la tempera-
turi mai mici si la o umiditate mai mare, timpul dupd care putem lipi placile se
poate prelungi.
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Cerinte tehnice

Realizarea hidroizolatiei

Membrana hidroizolatoare lichidd cu uscare rapida ATLAS WODER E este o com-
ponentd a setului de produse pentru realizarea hidroizolatiilor ATLAS WODER E

[TB-KOT-2018/0491 editia 1. Declaratia de performantd pentru intern nr K052.

Caracteristici de baza ale produsu-
lui de constructii pentru aplicarea
sau aplicarile preconizata/e

Performante declarate

Aderentd la substrat:

ziune este egald cu rezistenta medie
de difuziune a membranei fata de
vaporii de apa

- de beton > 1,5 MPa
- din cardmizi >0,5 MPa
- din placi ghips-carton > 0,5 MPa sau rupere in substrat
- din placi OSB > 0,5 MPa sau rupere in substrat
- din pldci fibre-ciment > 0,5 MPa sau rupere in substrat
Aderenta intre straturi in sistemul cu
’ ) . > 0,6 Mpa
mortar adeziv pentru placi
Permeabilitatea la vaporii de apa,
determinatd prin grosimea stratului
de aer Sd, a carei rezistentd de difu- <14m

(clasa Il wg EN 1504-2:2006)

Etanseitate la apa dupa 28 zile, la
presiunea care actioneaza dinspre
membrana, fard infiltratii

0,5 MPa

Absorbtie de apa dupd 24 h

<5%m/m

Rezistenta la actiunea apei cu
temperaturd marita (+60 °C), deter-
minatd prin aderenta la substratul
de beton

> 0,5 MPa

Rezistenta la perforarea statica
determinatd prin etanseitatea mem-
branei - lipsa scurgerilor la presiune,

dupa inldturarea greutatilor: 5, 10,
1551 20 kg

0,5 MPa

Rezistenta la intindere:
- membrand fara banda
- membrana cu banda ATLAS
HYDROBAND 3G

> 2,0 MPa
> 8,0 MPa

Alungire la rezistenta la intindere:
- membrand fara banda
- membrana cu banda ATLAS
HYDROBAND 3G

>15%
> 40%

Capacitate de acoperire a fisurilor la
temperatura de +5 °C, determinata
prin alungirea la care a avut loc
deteriorarea membranei

>0,8 mm

Rezistenta la aparitia fisurilor in sub-
strat, latimea maxima a fisurii, la care
nu apare fisurarea membranei

>35mm

Rezistenta la oboseala a materialului
(cu banda ATLAS HYDROBAND 3G)

lipsa deteriordrilor membranei pe
toatd lungimea benzii analizate si pe
restul de suprafatd a esantionului

Flexibilitatea membranei la temp.
+5 °C, aspectul pértii superioare si
inferioare

fara fisuri

Rezistenta la inghet dupd 50 cicluri
de inghet si dezghet, determinata
prin:

- modificarea aspectului exterior

lipsa deteriorarilor

de substante periculoase pentru

sandtate

- etanseitate la apa — fara infiltratii 0,5 MPa
la presiune
- aderenta la substratul de beton > 0,5 MPa
Emisia de compusi organici vola-
tili (VOC) — timpul necesar pentru
obtinerea unor concentratii admise < 287zile

Produsul poseda Certificat in domeniul igienei radiatiei.

Pregatirea substratului

Substratul trebuie sa fie:

- stabil — suficient de portant, rezistent la deformadri, lipsit de substante care
diminueazd aderenta si maturat. Fisurile si lipsurile din substrat trebuie extinse
mecanic si umplute cu mortar de ciment, de ex. ATLASTEN-10, ATLAS ZW 330.
Substraturile care genereaza praf, precum si cele realizate din materiale de ipsos
trebuie slefuite si curdtate de praf.

+ uniform — pentru uniformizarea substratului in cazul deniveldrilor mai mari,
puteti folosi de ex. mortar de nivelare ATLAS ZW 330, sapele de pardoseald
CESAL AUTO-NIVEL RAPID, ATLAS SMS, SAM sau POSTAR.

- curatat - de straturile care pot slabi aderenta adezivului, in special de praf,
impuritati, var, uleiuri, grasimi, ceard, eflorescente de saruri, resturi de vopsea
pe baza de ulei si de emulsie. Substratul acoperit cu alge, ciuperci samd, trebuie
curatat si protejat cu un preparat corespunzator, de ex. ATLAS MYKOS PLUS
sau MYKOS NR 1,
uscat — suprafata trebuie sa fie complet uscatd, ceea ce trebuie confirmat cu
Jtestul foliei” Testul constd in intinderea unei folii de material plastic pe o supra-
fatd de aproximativ 1m? Dacé dupé o perioadd de peste zece ore pe suprafata
inferioard a foliei apar vapori de apa condensati, atunci pe un astfel de substrat
nu poate fi aplicat ATLAS WODER E. Suprafetele proaspdt executate, de ex. de
tencuiald sau pardoseald, pot fi etanseizate dupd uscarea lor completa, nu mai
devreme insd de expirarea a 14 zile de la momentul realizdrii lor.

- Amorsate, de ex. cu CESAL UNI GRUND, sau ATLAS UNI-GRUNT PLUS, cand
substratul are o absorbtie excesiva sau neuniforma..

Pregatirea masei

ATLAS WODER E este produs sub forma de pasta uniforma, gata de utilizare.
Aceasta nu poate fi combinatd cu alte materiale, diluatd sau ingrosatd. Dupa
deschiderea gdletii, continutul acesteia trebuie amestecat in scopul omogenizarii
consistentei (se recomandé folosirea unui malaxor cu turatii reduse).

Etanseizare

Membrana de etanseizare trebuie realizatd din cel putin doud straturi de hidroi-
zolatie. Primul este pus cu pensula sau trafalet, incepand de la locurile in care se
recomanda aplicarea suplimentard de BENZI, COLTARE SIINELE DE ETANSEIZARE.
Aceste accesorii trebuie inglobate in masa WODER E proaspat aplicata. Se poate
incepe aplicarea celui de-al doilea strat dupd uscarea primului (dupa aproximativ
1 h). Urmatoarele straturi pot fi aplicate cu ajutorul pensulei, trafaletului sau
gletierei din otel.

Lucrari de finisare

Membrana de etanseizare obtinuta dupa uscare (dupa aproximativ 2-4 ore) trebu-
ie acoperita permanent cu pardoseald, tencuiald sau placaj ceramic. Suprafetele
etanse trebuie protejate pentru aproximativ 3 zile impotriva apei.

Consum

Grosimea totald a membranei trebuie selectatd in functie de actiunea apei pe
suprafata etanseizata.

Tipul de hidroizolatie

. . Consum
- exemple de locuri Mod de aplicare 2
. kg/m
de aplicare
N . . I strat pensuld, trafalet
In spatii cu umiditate — P “
> strat Il pensula sau 1,0

baie, bucatarie
trafalet

strat | pensuld
strat Il gletiera cu 2,0
caneluri 4 mm

Pe suprafete expuse
apei — balcon, terase

Ambalaj
Galeti de plastic 5 kg.

www.atlas.com.pl



Indicatii detaliate referitoare la pregatirea substratului, in functie de tipul acestuia.

Tip de substrat

Mod de procedare

Sape de ciment pentru pardoseli, nou realizate, de ex. ATLAS POSTAR 80, ATLAS
SMS 15 sau SMS 30, CESAL AUTO-NIVEL RAPID

Maturare minim 24 ore; umiditate optima a sapei < 4% din greutate.

Sapa de ciment nou realizata pentru pardoseli, de ex. ATLAS POSTAR 20

Maturare minim 2 zile; umiditate optimd a sapei < 4% din greutate.

Alte sape de ciment

Maturare minim 28 zile; umiditate optimd < 4% de masd. Amorsati de ex. cu
CESAL UNI GRUND sau ATLAS UNI-GRUNT PLUS.

Sape anhidrite de ex. ATLAS SAM 100, SAM 200 sau SAM 500

Maturare minim 2-3 saptdmani; umiditate optimd < 0,5% de masa. Amorsati de
ex. cu CESAL UNI GRUND sau ATLAS UNI-GRUNT PLUS. Daca in timpul uscarii
sapei a aparut o depunere alba pe suprafata, aceasta trebuie eliminatd mecanic
prin slefuire, iar apoi toata suprafata trebuie aspirata. Slefuirea sapei accelereaza
procesul de uscare a acestuia.

Sape de ciment si anhidrit pe incalzirea prin pardoseald

Tnainte de lipire, placajul trebuie incilzit corespunzator si grunduit de ex. cu
CESAL UNI GRUND sau ATLAS UNI-GRUNT PLUS.

Terrazzo

Degresati bine suprafata, iar in cazul terrazzo lustruit trebuie indepartatd partea
lui superioard sau in totalitate si trebuie realizata o noud sapa.

Pereti din silicat de calciu, ceramicd sau caramizi din beton aerat sau blocuri cu
goluri

Este necesara realizarea stratului de uniformizare (tencuiald). Realizarea
hidroizolatiei direct pe zidul netencuit este posibild numai in cazul tolerantei di-
mensionale corespunzatoare a substratului. In acest caz este necesara rostuirea
completd (sau completarea rosturilor), precum si repararea eventualelor defecte

si deniveldri folosind mortare gata de utilizare.
Amorsati de ex. cu CESAL UNI GRUND.

Tencuieli de ciment si ciment-var din mortare gata de utilizare ATLAS

Timp de maturare minim 3 zile* pentru fiecare cm de grosime; umiditate optima
< 4% din greutate.

Celelalte tencuieli de ciment si ciment-var

Timp de maturare minim 7 zile*. Amorsati de ex. cu CESAL UNI GRUND.

Tencuieli ipsos

Amorsati de ex. cu ATLAS UNI-GRUNT PLUS. Dacd tencuiala din ipsos este realiza-
td intr-o incapere umeda, atunci aceasta trebuie protejatd impotriva umiditatii.

Substraturile uniformizate cu mortar ATLAS ZW 330

Maturare min. 5 h pentru fiecare 5 mm grosime a stratului de uniformizare

Substraturi de beton

Timp de maturare minim 21 zile; umiditate optima < 4% din greutate. Obliga-
toriu curatati de resturile de ulei de cofraj si alte substante ce pot provoca o
deteriorare a aderentei. Lipsurile, deteriorarile si alte lipsuri trebuie completate
cu mortare de reparare, de ex. ATLAS TEN-10 sau ATLAS ZW 330

Acoperiri din vopsele pe baza de ulei si lacuri pe bazd de rasind

Straturile cu aderentd redusd la substrat trebuie eliminate mecanic. Peliculele
stabile, bine ancorate cu substratul: slefuiti, aspirati. Spacluirile de ipsos, in baza
carora s-a facut uniformizarea substratului, trebuie indepdrtate.

Placile OSB, placile aglomerate din lemn si pardoselile din scanduri - realizat intr-
-un mod care sa nu permita deformarea ce poate duce la deteriorarea placarii.

Verificati tipul de placi folosite: pe podele pot fi folosite placi OSB/3 si OSB/4
(conform EN 300:2007) cu grosimea de minim 25 mm, iar pe pereti placi cu
grosimea de min. 18 mm
- verificati stabilitatea bordajului pe structura portantd, placile nu pot sa se defor-
meze sub influenta sarcinilor de exploatare, in caz de necesitate aplicati un strat
suplimentar rigidizant de placi
- slefuiti suprafata cu ajutorul unei hartii abrazive cu granulatie 40-60
- desprafuiti suprafata

Placari existente din pldci de ceramicd sau piatrd

- Verificati aderenta placarii existente la substrat prin lovire; placile invididuale
dezlipite de substrat trebuie neaparat indepartate
- suprafata placilor trebuie bine spalata si degresata
- placile smaltuite trebuie matuite cu polizorul cu disc de diamant
- desprafuiti suprafata

Suprafete din metal si otel

Sunt necesare curatarea si indepartarea ruginii, grunduirea cu un produs special
destinat. Trebuie realizat un strat presdrat din nisip uscat de cuart pe stratul
proaspat realizat.

Suprafete din mase plastice

Sunt necesare curdtarea, slefuirea. In scopul confirmérii capacitatii de legare
pe substraturile din material plastic, inainte de realizarea placajului trebuie
desfasurata proba de aderenta la substrat.

*) timpii mentionati in tabel sunt recomandati pentru conditiile de aplicare la temperatura de aprox. 20 °C si umiditate 50 %




Informatii suplimentare importante

« Uneltele trebuie curdtate cu apd curatd, imediat dupa folosire. Resturile de pro-
dus dificil de indepartat trebuie spalat cu produs de indepartare a resturilor de
produse bazate pe dispersiile de polimeri, de ex. ATLAS PENTRU INDEPARTAREA
MURDARIILOR DUPA VOPSELE, AMORSE SITENCUIELI.

« Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. Contine masa de post-re-
actie 5-clor-2-metil-4-izotiazolin-3-ond [CE 247-500-7] si 2-metil-2H-izotiazol-
3-ond [CE 220-239-6] (3:1). Poate produce o reactie alergica. A nu se Iasa la
indemana copiilor. Cititi eticheta Inainte de utilizare. Evitati eliberarea in mediul
inconjurator. Eliminati continutul / recipientul in containerele corespunzator
marcate, destinate colectarii selective a deseurilor, preluate de o companie
autorizatd. Contine produse biocide:

- terbutrind CAS: 886-50-0,

- 2-octil-2H-izotiazol-3-ond CAS: 26530-20-1

- pirition de zinc CAS 13463-41-7

- tetrahidro-1,3,4,6-tetrakis(hidroximetil)imidazo[4,5-d]imidazol-2,5(1H,3H)-dion
CAS:5395-50-6. - - masa post-reactie 5-clor-2-metil-2H-izotiazol-3-ona si 2-metil-
2H-izotiazol-3-ona CAS: 55965-84-9.

« Procedati in conformitate cu Fisa cu date de securitate.

« Depozitati intr-o incdpere rdcoroasa, uscata si bine aerisita, in recipientul original
corect marcat si inchis etans. Evitati razele directe de soare, sursele de caldurd,
suprafetele fierbinti si focul deschis. Temperatura de depozitare: de la +5°C la
+30°C. Protejati impotriva nghetului. Produsul trebuie amestecat inainte de
utilizare. Respectand conditiile de mai sus, nu sunt cunoscute niciun fel de
reactii adverse. Perioada de valabilitate este de 12 luni de la data de productie
marcata pe ambalaj.
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Aceste informatii constituie liniile directoare de bazd referitoare la utilizarea pro-
dusului si nu elibereaza de la obligatia de a efectua lucrdrile in conformitate cu
principiile constructiilor si regulile SSM. Documentatia tehnicd a produsului este
accesibild pe www.atlas.com.pl

Data actualizdrii: 2020-02-07
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