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MORTAR DE TENCUIALA|
PENTRU EXTERIOR

CARACTERISTICI

Aplicabil manual sau mecanizat

Dintr-o singurd mana se realizeaza
aplicarea mortarului si finisarea

Aplicabil 2,5 - 3 cm grosime intr-
un singur strat

Suprafata super-finisata

Suprafata hidrofoba

Durabilitate foarte buna

SAC 25 KG

CONSUM SPECIFIC

9-12 kg/ m? pentru fiecare cm grosime

TERMEN DE
VALABILITATE

12 luni de la data fabricatiei, Tn
conditiile ambalajului inchis si a
depozitdrii corespunzatoare

®
) iCesal

Cesal Premium TE 31

MORTAR DE TENCUIALA PE BA;A DE CIMENT - VAR
CU APLICARE MECANIZATA PENTRU EXTERIOR
FISA TEHNICA NR. 01/2022

DESCRIERE

Tencuiala TE 31 este un mortar de tencuiald pe baza de lianti minerali, premixat,
avand in compozitie ciment, nisip cuartos, nisip de calcar, var si aditivi speciali pentru
reglarea proprietatilor de aplicare.

Produsul este destinat lucrarilor de tencuire — finisare a suprafetelor exterioare sau
interioare din beton, beton usor, BCA, precum si reparatiilor de tencuieli intdrite pe
baza de ciment, ciment-var. Aplicarea se poate face mecanizat sau manual.

PREGATIREA SUPORTULUI

Suprafata suport trebuie sa fie curata, nedeformabild, uscata, fixa, fard praf, saruri,
eflorescente sau alte substante antiaderente. Se vor indeparta in prealabil straturile cu
rezistenta mecanica slaba si se vor umple golurile si rosturile din zidarie. Absorbtia de apa
se regleazd prin umezirea suportului. Pentru asigurarea unei aderente
corespunzatoare, se aplicd un sprit preparat din produsul TE 31.

In cazul suporturilor vechi si a suporturilor noi absorbante ( exemplu zidarie realizata din
BCA) se recomanda amorsarea suprafetei cu una dintre produse: CESAL UNI GRUND sau
ATLAS UNI- GRUNT.

Se monteaza canturile protectoare de colturi si se aplica o protectie de folii si banda
adeziva pe usi si geamuri. Se pregatesc plase de fibra de sticld avand o latime si lungime cu
minim 10 cm mai mare pentru armarea portiunilor de perete neabsorbante, de exemplu
portiuni de grinzi de lemn sau de beton.

APLICARE

A. Mecanizatd cu masina de tencuit:
Se regleazd cantitatea apei dozate conform necesarului de apa (23 - 26%) si se aplicd
mortarul in grosime finald. Se uniformizeaza grosimea cu un dreptar, dupa care se
lasa pdna se intareste putin tencuiala aplicata ( circa 3 ore). Cand tencuiala este
suficient de ntdritd, se stropeste usor cu putind apa si se driscuieste cu o driscd din
burete. Dupa circa 30 minute se poate finisa. Curatarea masinii de tencuit si a
ustensilelor folosite se realizeaza cu apa Tnaintea intaririi.



AMBALARE SI
DEPOZITARE

AMBALARE: in saci de hartie de 25 kg
pe paleti de 1200 kg.

DEPOZITARE: in incaperi uscate,
aerisite, pe paleti de lemn, departe de
materialele incompatibile (vezi
sectiunea 10 in Fisa cu date de
securitate), bauturi si alimente.
Protejati impotriva umiditatii —
produsul se intareste ireversibil atunci
cand este expus la umiditate
TRANSPORT: in masini inchise.

PRECAUTII

Protectia mediului: Resturile de material
si ambalajele goale se vor recicla in
conformitate cu normele locale 1in
vigoare. Pentru mai multe informatii
consultati ultima versiune a Fisei cu Date
de Securitate.

Securitatea muncii: Informatii detaliate
referitoare la siguranta utilizarii, depo-
zitarea si neutralizarea substantelor
chimice precum si, mdsuri de precautie:
informatii Tn ceea ce priveste datele
fizice, toxicologice si ecologice, pot fi
obtinute din Fisa cu Date de Securitate a
produsului.

Pentru informatii complete va rugam sa
consultati fisa cu date de securitate.

DECLARATIA DE
PERFORMANTA
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B. Manuala:
Continutul unui sac de TE 31 de 25 kg se introduce in 5,75 — 6,50 litri de apad curata.
Amestecarea se face energic, de preferinta mecanic. Se continua operatia pana la
obtinerea unui amestec cremos, omogen, usor lucrabil. Se lasa in repaus 10 minute,
dupa care se amesteca din nou energic. Se aplica in mod clasic pe perete, urmand
aceleasi faze de prelucrare ca si in cazul aplicdrii mecanizate.
Durata de uscare, la o temperatura de 20°C, este de minim 7 zile pentru fiecare
centimetru de grosime a stratului aplicat.
Timpul de gdleata este de aproximativ 3 ore.
LUCRARILE VOR FI EXECUTATE LA O TEMPERATURA A AERULUI SI A SUPORTULUI INTRE +5°C
$1+30°C. SE VA EVITA APLICAREA IN BATAIA DIRECTA A RAZELOR SOLARE. UNELTELE FOLOSITE
SE SPALA CU APA IMEDIAT DUPA UTILIZARE.

ASPECTE IMPORTANTE

Se recomand3 evitarea inhal&rii prafului. in cazul in care s-a produs contact accidental

cu ochii, se spala cu apd din abundenta si se consulta un medic.

NOTA: Informatiile cuprinse in Fisele Tehnice constituie ghidul de bazd pentru utilizarea produsului si nu scutesc
utilizatorul de la obligatia de a efectua lucrdrile in conformitate cu bunele practici in constructii si cu reglementdrile SSM.
Tn momentul editiei prezentei fise tehnice, toate cele anterioare isi pierd valabilitatea. Actuala documentatie tehnicd a
produsului este accesibild pe www.cesal.ro

DATE TEHNICE

SR EN 998-1: 2016
CE 22 Mortar pentru tencuire de uz general (GP),
utilizare exterioara si interioara

Caracteristici esentiale Performanta
Absprbtia de apa prin We 1
capilaritate
Reactia la foc Al
Permeabilitate la vaporii de apa u<20

Aderenta si mod de rupere 0,3 N/mm?Z, FP-B

Conductivitate termica NPD
Durabilitate NPD
Substante periculoase NPD

Incercdrile initiale de tip au fost executate Tn INCERC Sucursala Cluj-Napoca, notificat nr. NB
1841 calitatea produsului fabricat este verificatd conform Programelor de ’incercari in
laboratorul producatorului SC CESAL SA.

Produsul este fabricat intr-un sistem de management al calitatii, certificat conform EN ISO
9001 :2015.





